
主要製品の物理化学特性

銘柄(description)
試験項目(test items)
平均粒子径(nm)
(average particle size)*1
比表面積(m2/g)
(surface area)*2
ヨウ素吸着量(mg/g)
(iodine adsorption)
比着色力(%)
(tinting strength)
オイル吸収量(ml/100g)
(oil absorption)
加熱減量(%)
(heating loss)
灰分(%)
(ash content)
揮発分(%)
(volatile content)
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(ash content)
揮発分(%)
(volatile content)

*1:電子顕微鏡法　*2:窒素吸着法
注）ふるい残分が少ない低グリット品を各種取り揃えております。
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